Lista întrebărilor pentru examen la disciplina  MICROPROTEZE DENTARE
1. Leziunea odontală coronară, definiție, date generale.
2. Etiologia leziunilor odontale coronare, caracteristica generală, importanța practică..
3. [bookmark: _Hlk216161646]Patogeneza leziunilor odontale coronare, caracteristica generală, importanța practică.
4. Tabloul clinic al leziunilor odontale coronare, caracteristica generală.
5. Simptomele obiective a leziunilor odontale coronare, caracteristica generală, importanța practică.
6. Simptomele subiective a leziunilor odontale coronare, caracteristica generală, importanța practică.
7. Sistematizarea leziunilor odontale coronare (clasificarea după Burlui, Black), caracteristica generală.
8. Modificările morfologice în cazul leziunii odontale coronare, caracteristica.
9. Modificările funcționale în cazul leziunii odontale coronare, caracteristica.
10. Complicațiile locale în cazul leziunii odontale coronare, caracteristica.
11. Complicațiile loco-regionale și generale în cazul leziunii odontale coronare, caracteristica.
12. Examenul pacientului cu leziune odontală coronară, metodica, caracteristica generală.
13. Particularitățile examenului clinic al pacientului cu leziuni odontale coronare, caracteristica.
14. Particularitățile examenului paraclinic al pacientului cu leziuni odontale coronare, caracteristica.
15. Diagnoza în cazul leziunii odontale coronare, elementele componente, caracteristica.
16. Maladia de bază, definiție, caracteristica generală, importanța practică
17. Maladiile asociate și cele concomitente, definiție, caracteristica generală, importanța practică
18. Planul de tratament protetic în cazul leziunii odontale coronare, elementele componente, caracteristica.
19. Tratamentul pre- și proprotetic, date generale, importanța practică.
20. Metodele de tratament protetic al lezinilor odontale coronare, caracteristica generală.
21. Principiul curativ profilactic și biomecanic al tratamentului protetic.
22. Principiul biologic, ergonomic și homeostazic al tratamentului protetic.
23. Câmpul protetic în cazul tratamentului LOC prin proteze unidentare fixe, definiție, elementele componente, caracteristica generală.
24. Relația intermaxilară, definiție, clasificări, caracteristica generală.
25. Relația (tipul, varianta) de ocluzie, definiție, caracteristica generală.
26. Raportul de ocluzie, definiție, clasificări (fiziologic, patologic), caracteristica.
27. Poziția de intercuspidare maximă, caracteristica generală, importanța practică.
28. Poziția de Relație Centrică, caracteristica generală, importanța practică.
29. Poziția de postură mandibulară, caracteristica generală, importanța practică.
30. Caracteristica situației clinice în vederea determinării și înregistrării relației intermaxilare, importanța practică.
31. Tratamentul protetic al LOC prin metoda reconstituirii, indicații, contraindicații.
32. Incrustația – microproteză dentară, definiție, clasificări, caracteristica generală.
33. Clasificarea cavităților realizate pentru tratamentul prin utilizarea incrustațiilor (Black, Țitrin, Curilenco, Milikevici), importanța practică.
34. Principiile și tehnica de preparare a cavităților pentru tratamentul prin incrustații.
35. Cerințele către cavitățile pregătite pentru realizarea incrustațiilor, caracteristica, importanța practică.
36. Amprentarea câmpului protetic pentru tratamentul prin incrustații, tehnici de realizare, materiale utilizate.
37. Metodele de confecționare a incrustațiilor, caracteristica generală, importanța practică.
38. Metoda clasică de confecționare a incrustațiilor, etapele clinico-tehnice de realizare, caracteristica generală.
39. Tehnica (directă, indirectă și mixtă) de confecționare a machetei incrustației, caracteristica, importanța practică.
40. Metoda contemporană de confecționare a incrustațiilor, etapele clinico-tehnice de realizare, caracteristica generală.
41. Tehnologiile digitale utilizate în tratamentul cu ajutorul incrustațiilor, caracteristica generală, utilaj și materiale utilizate
42. Tratamentul protetic al LOC prin metoda de acoperire, indicații, contraindicații.
43. Coroana de înveliș – microproteză dentară, definiție, clasificări, caracteristica generală.
44. Metode și tehnici de confecționare a coroanelor de înveliș.
45. Cerințele față de coroanele de înveliș.
46. Concepte privitor la raportul dintre marginea coroanei de înveliș sulcusul dento-gigival.
47. Caracteristica câmpului protetic la tratamentul cu utilizarea coroanei de înveliș, importanța practică.
48. Prepararea dinților pentru realizarea coroanei de înveliș, principii și cerințe generale, caracteristica.
49. Tehnica clasică de preparare a dinților pentru coroanele de înveliș, metodica, utilaj și instrumentariu necesar.
50. Tehnica contemporană de preparare a dinților pentru coroanele de înveliș, metodica, utilaj și instrumentariu necesar.
51. Preparării dintelui fără realizarea pragului la colet, indicații, avantaje şi dezavantaje.
52. Preparării dintelui cu realizarea pragului la colet, indicații, avantaje şi dezavantaje.
53. Metoda și tehnica de preparare a dinților după Korber, caracteristica.
54. Caracteristica metodelor de retracție gingivală, tehnica de realizare, avantage și dezavantage, materiale și instrumentariu utilizat.
55. Protecția plăgii dentinare, tehnica de realizare, avantage și dezavantage, materiale și instrumentariu utilizat.
56. Metode și tehnici de anestezie utilizate la prepararea dinților pentru coroane de înveliș.
57. Metode și tehnici de amprentare a câmpului protetic la tratamentul prin coroane de înveliș, materiale utilizate.
58. Particularitățile de realizare a modelului de lucru la tratamentul prin coroane de înveliș, importanța practică.
59. Instrumentariul necesar folosit la prepararea dinților, caracteristica generală, importtanța practică.
60. Accidente posibile la prepararea dinților, tehnici de prevenire ale acestora, importanța practică.
61. Coroanele metalice ștanțate, indicații și contraindicații, avantaje și dezavantaje, importanța practică.
62. Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanelor metalice ștanțate, caracteristica generală.
63. Coroanele metalice turnate, indicații și contraindicații, avantaje și dezavantaje, importanța practică, tehnici și metode de realizare.
64. Coroana metalică turnată cu grosime dirijată și grosime nedirijată, caracteristica generală, avantaje și dezavantaje.
65. Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanelor metalice turnate, caracteristica generală.
66. Metode și tehnici de realizare a machetei coroanei metalice turnate cu grosime dirijată, caracteristica, importanța practică. 
67. Metode și tehnici de realizare a machetei coroanei metalice turnate cu grosime nedirijată, caracteristica, importanța practică. 
68. Confecționarea protezei dentare fixe prin procedeul de turnare, tehnica de realizare, caracteristica, importanța practică, utilaj și materiale utilizate.
69. Confecționarea protezei dentare fixe prin procedeul de sinterizare, tehnica de realizare, caracteristica, importanța practică. 
70. Confecționarea protezei dentare fixe prin procedeul de frezare, tehnica de realizare, caracteristica, importanța practică. 
71. Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanei acrilice prin metoda clasică, caracteristica, importanța practică.
72. Acrilatele, componența, proprietățile fizico-chimice, caracteristica generală, importanța practică.
73. Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanei acrilice prin metoda contemporană tehnica indirectă, caracteristica, importanța practică.
74. Particularitățile de confecționare a coroanei acrilice prin metoda contemporană tehnica directă (Scutan), caracteristica, importanța practică.
75. Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanei acrilice prin metoda contemporană tehnica digitală, caracteristica, importanța practică.
76. Particularitățile de confecționare a coroanei fizionomice din materiale compozite, caracteristica, importanța practică.
77. Farforul (ceramica, porțelanul), componența, proprietățile fizico-chimice, caracteristica generală, importanța practică.
78. Etapele clinico-tehnice de confecționare a coroanei fizionomice din farfor (ceramică, porțelan) tehnica clasică, caracteristica. 
79. Sistemele integral ceramice, caracteristica generală, importanța practică.
80. Particularitățile de confecționare a coroanei fizionomice în baza sistemelor integral ceramice, caracteristica, importanța practică
81. Coroana mixtă metalo-acrilică cu componenta metalică ștanțată, varietăți de construcție tehnica de confecționare.
82. Coroana mixtă metalo-acrilică cu componenta metalică turnată, etapele clinico-tehnice de confecționare, caracteristica.
83. Coroana mixtă metalo-ceramică, etapele clinico-tehnice de confecționare, caracteristica.
84. Tratamentul protetic al LOC prin metoda de substituție, indicații, contraindicații.
85. Coroana de substituție - microproteză dentară, definiție, clasificări, caracteristica generală, importanța practică.
86. Caracteristica câmpului protetic la tratamentul cu utilizarea coroanei de substituție, cerințe către rădăcina dentară, canalul radicular, pivotul radicular, importanța practică.
87. Caracteristica comparativă a coroanei de substituție construcție simplă și compusă, importanța practică.
88. Etapele clinico-tehnice la confecționarea coroanei de substituție, caracteristica.
89. Proba preventivă a coroanei de înveliș, cerințe și tehnica de realizare importanța practică.
90. Proba definitivă și fixarea coroanei de înveliș, tehnica de realizare, materiale utilizate.
