PROTEZE PARȚIALE FIXE

	1
	Absenţa bilaterală a molarilor la mandibulă va corespunde următoarei clase după Kennedy:
	

	2
	Absenţa bilaterală a primilor molari la maxilă va corespunde următoarei clase după Kennedy:
	

	3
	Absenţa incisivilor centrali superiori va corespunde următoarei clase a edentaţiei parţiale după Kennedy:
	

	4
	Absenţa molarilor trei la mandibulă va corespunde următoarei clase a edentaţiei parţiale după Kennedy:
	

	5
	Absenţa molarilor unilaterală la maxilă va corespunde următoarei clase după Kennedy:
	

	6
	Absenţa primului molar din stînga la mandibulă va corespunde următoarei clase după Kennedy:
	

	7
	Aliajele Ni - Cr tip 18/8 + Mo se utilizează la confecţionarea:
	

	8
	Aliajele Ni – Cr moderne se utilizează la confecţionarea:
	

	9
	Amprenta dublă poate fi obţinută:
	

	10
	Amprentele obţinute la confecţionarea coroanelor de înveliş metalo-ceramice trebuie să redee:
	

	11
	Argumentarea matematică la alegerea dinţilor stîlpi în conceperea punţilor dentare se efectuează conform:
	

	12
	Ce apreciază electroodontodiagnostica ca metodă paraclinică:
	

	13
	Ce apreciază radiografia în stomatologia ortopedică:
	

	14
	Ce apreciază termodiagnosticul ca metodă paraclinică:
	

	15
	Ceramica dentară se utilizează la confecţionarea:
	

	16
	Clasa VI-a a breşelor dentare Kennedy-Applegate include edentaţiile:
	

	17
	Coeficienţii dinţilor după Agapov, Oksman şi a. sînt condiţionali la determinarea indicaţiilor către tratamentul cu punţi dentare deorece nu se ţine cont de:
	

	18
	Corpul de punte tangent liniar este indicat în punţile dentare:
	

	19
	Cu cît este mai mică dimensiunea verticală de ocluzie decît dimensiunea verticală de postură mandibulară:
	

	20
	Cu cît scade rezistenţa funcţională după Kurleandski, la atrofia paradontului dinţilor stîlpi cu 3/4:
	

	21
	Cu cît scade rezistenţa funcţională după Kurleandski, la atrofia paradontului dinţilor stîlpi cu 2/3:
	

	22
	Cu cît scade rezistenţa funcţională după Kurleandski, la atrofia paradontului dinţilor stîlpi cu 1/2:
	

	23
	Cu cît scade rezistenţa funcţională după Kurleandski, la atrofia paradontului dinţilor stîlpi cu 1/4:
	

	24
	Cum se clasifică materialele ampretare, conform opiniei Şcolii naţionale:
	

	25
	Curbura suprafeţei vestibulare şi nivelul bordurii de ocluzie la maxilă constituie reperul:
	

	26
	Dacă forţa de apăsare verticală se va exercita la mijlocul corpului de punte ea se va transmite prin elementele de agregare:
	

	27
	Dacă forţa de apăsare verticală se va exercita pe corpul de punte în apropierea dintelui stîlp situat distal ea se va transmite prin elementele de agregare influienţînd periodonţiul:
	

	28
	Definiţi edentaţia parţială:
	

	29
	Dimensiunea verticală de ocluzie în prima şi a doua situaţie clinică la determinarea ocluziei centrice poate fi:
	

	30
	Dimensiunea verticală de postură mandibulară este egală cu:
	

	31
	Dinţii stîlpi în punţile dentare metalice întreg turnate sînt supuşi preparării la colet:
	

	32
	Dinţii stîlpi la confecţionarea punţilor dentare din porţelan se vor prepara:
	

	33
	După dimensiunile spaţiilor edentate deosebim:
	

	34
	După forma apofizei alveolare edentate în edentaţia parţială deosebim:
	

	35
	După lăţime apofiza alveolară edentată poate fi:
	

	36
	După materialele din care sînt confecţionate punţile dentare se clasifică în:
	

	37
	După metoda de confecţionare punţile dentare se clasifică în:
	

	38
	După modul de agregare pe dinţii stîlpi puntea dentară poate fi:
	

	39
	După numărul de dinţi lipsă breşele arcadelor dentare sînt:
	

	40
	După particularităţile de construcţie ale punţilor dentare ele se împart în:
	

	41
	După principiul de fixare punţile dentare se clasifică în:
	

	42
	După raportul corpului de punte cu apofiza alveolară deosebim punţi dentare:
	

	43
	După raportul corpului de punte cu apofiza alveolară deosebim punţi dentare:
	

	44
	Edentaţiile laterale intercalate mărginite cu dinţi deficitari din punct de vedere funcţional fac parte din următoarea clasă Kennedy-Applegate:
	

	45
	Edentaţiile parţiale terminale pot fi rezolvate prin:
	

	46
	Etapele clinice de confecţionare a punţilor dentare din ceramică constă în:
	

	47
	Grupa de dinţi nefuncţionali în edentaţia parţială este prezentată de:
	

	48
	Identificați a doua etapă clinică la confecţionarea punţilor dentare din două bucăţi:
	

	49
	Identificați aliajele utilizate la confecţionarea lucrărilor protetice din metalo-ceramică:
	

	50
	Identificați avantajele puntei dentare metalice întreg turnate:
	

	51
	Identificați avantajele punţilor dentare adezive:
	

	52
	Identificați avantajele punţilor dentare din două bucăţi:
	

	53
	Identificați caracteristicile marginii incizale a incisivului central superior din dreapta:
	

	54
	Identificați cauza dificultății aplicării punţii dentare din două bucăţi ca remediu curativ:
	

	55
	Identificați cele mai favorabile forme de prag la confecţionarea coroanelor de înveliş metalo-ceramice:
	

	56
	Identificați componenţa punţilor dentare din două bucăţi:
	

	57
	Identificați dezavantajele punţilor dentare adezive:
	

	58
	Identificați dezavantajele punţilor dentare din două bucăţi:
	

	59
	Identificați dezavantajele punţilor dentare întreg turnate:
	

	60
	Identificați etapa a doua clinică la confecţionarea punţilor dentare metalo-ceramice:
	

	61
	Identificați etapa clinică definitivă la confecţionarea punţii dentare din ceramică:
	

	62
	Identificați etapa clinică finală la confecţionarea punţilor dentare din porţelan:
	

	63
	Identificați etapa definitivă la confecţionarea punţii dentare din acrilat:
	

	64
	Identificați etapa finală de laborator în confecţionarea punţior dentare din două bucăţi:
	

	65
	Identificați etapa finală de laborator la confecţionarea punţii dentare din metalo-ceramică:
	

	66
	Identificați etapele de laborator la confecţionarea punţilor dentare metalo-acrilice cu componenta metalică turnată:
	

	67
	Identificați etapele definitive la confecţionarea punţilor dentare metalo-acrilice cu componenta metalică întreg turnată:
	

	68
	Identificați forma dintelui stîlp, după prepararea dinţilor la confecţionarea punţilor dentare din două bucăţi:
	

	69
	Identificați modificările în grupa de dinţi funcţionali în edentaţiile parţiale:
	

	70
	Identificați primele etape de laborator la confecţionarea punţilor dentare metalice dintr-o bucată:
	

	71
	Identificați protezele utilizate la tratamentul edentaţiei parţiale:
	

	72
	Identificați simptomele edentaţiei parţiale:
	

	73
	Identificați simptomele edentaţiei parţiale:
	

	74
	Identificați simptomele intraorale a edentaţiei parţiale:
	

	75
	În a doua etapă clinică la confecţionarea punţilor dentare din două bucăţi se efectuează:
	

	76
	În a treia etapă clinică la confecţionarea punţilor dentare mixte metalo-acrilice din două bucăţi se efectuează:
	

	77
	În a treia situaţie clinică la determinarea ocluziei centrice se apreciază:
	

	78
	În edentaţia parţială dinţii restanţi se împart în două grupe:
	

	79
	În ocluzia funcţională punţile dentare trebuie să:
	

	80
	În prima etapă clinică la confecţionarea punţilor dentare din două bucăţi se efectuează:
	

	81
	În prima situaţie clinică la determinarea ocluziei centrice în edentaţia parţială se apreciază:
	

	82
	În raport cu tehnica amprentării deosebim amprente realizate:
	

	83
	În scopul obţinerii protezelor dentare precise ele se confecţionează pe modele:
	

	84
	În sectoarele laterale ale arcadelor dentare forma corpului de punte în puntea dentară întreg turnată trebuie să fie în:
	

	85
	În sectoarele laterale ale arcadelor dentare punţile dentare sunt contraindicate în caz de lipsa:
	

	86
	Indicați aliajele metalelor nobile utilizate la confecţionarea microprotezelor unidentare întreg turnate:
	

	87
	Indicați aspectul reliefului ocluzal în puntea dentară pe implante:
	

	88
	Indicați avantajele punţilor dentare din două bucăţi:
	

	89
	Indicați avantajele punţilor dentare:
	

	90
	Indicați caracteristica celei de-a doua situaţii clinice, la determinarea ocluziei centrice:
	

	91
	Indicați caracteristica celei de-a treia situaţii clinice la determinarea ocluziei centrice:
	

	92
	Indicați caracteristicile feței ocluzale a primului molar inferior:
	

	93
	Indicați caracteristicile feței ocluzale a primului molar superior:
	

	94
	Indicați caracteristicile feței ocluzale a primului premolar inferior:
	

	95
	Indicați caracteristicile feței ocluzale a primului premolar superior:
	

	96
	Indicați care din metodele cunoscute de determinare a dimensiunii verticale de ocluzie, se utilizează în practica cotidiană:
	

	97
	Indicați care dintre testele funcţionale se utilizează la determinarea poziţiei neutre a mandibulei faţă de baza craniului:
	

	98
	Indicați ce este caracteristic pentru poziţia de ocluzie centrică:
	

	99
	Indicați ce este caracteristic pentru relaţia de ocluzie:
	

	100
	Indicați ce favorizează curbele ocluzale sagitală Spee şi transversală Monson-Willson:
	

	101
	Indicați ce prevede pregătirea câmpului protetic la tratamentul cu punţi dentare:
	

	102
	Indicați ce prevede pregătirea proprotetică a cavităţii orale:
	

	103
	Indicați compoziția aliajelor metalelor nobile:
	

	104
	Indicați consecutivitatea etapelor clinice la confecţionarea punţilor dentare din metalo-ceramică:
	

	105
	Indicaţi consecutivitatea etapelor clinice la confecţionarea punţilor dentare din două bucăţi:
	

	106
	Indicați cum sunt clasificate punțile dentare metalice, după metoda de confecţionare:
	

	107
	Indicați dezavantajele punţilor dentare din două bucăţi:
	

	108
	Indicați dezavantajele punţilor dentare din două bucăţi:
	

	109
	Indicați dimensiunea medie a spaţiului de inocluzie în fiziologică:
	

	110
	Indicați dimensiunile spaţiului dentoalveolar:
	

	111
	Indicați direcția în care acţionează forţele orizontal – transversale asupra corpului de punte în zona laterală a arcadelor dentare:
	

	112
	Indicați direcţiile în care acţionează forţele orizontale asupra corpului de punte în timpul funcţiei:
	

	113
	Indicați distanța dintre planul Camper şi cel protetic, conform opiniei lui Landa:
	

	114
	Indicați etapa definitivă la confecţionarea a punţilor dentare din două bucăţi:
	

	115
	Indicați etapa definitivă la confecţionarea punţilor dentare întreg turnate (dintr-o bucată):
	

	116
	Indicați etapa finală la confecţionarea punţii dentare metalo-ceramice:
	

	117
	Indicați etapele ce se deosebesc în perioada еdentaţiei permanente:
	

	118
	Indicați etapele clinice la confecţionarea punţilor dentare din acrilat:
	

	119
	Indicați etapele de laborator după proba elementelor de agregare în cavitatea orală la confecţionarea punţilor dentare din două bucăţi:
	

	120
	Indicați etapele finale de laborator la confecţionarea punţilor dentare metalo-acrilice cu componenta metalică întreg turnată:
	

	121
	Indicați factorii etiologici în edentaţia parţială:
	

	122
	Indicați forma corpului de punte în zona frontală a arcadei dentare la maxilă, pentru a se opune forţelor orizontal – sagitale:
	

	123
	Indicați forma corpului de punte în zona laterală a maxilarelor, pentru a se opune forţelor orizontal-transversale:
	

	124
	Indicați grupele de dinţi care se formează în caz de edentaţie parţială:
	

	125
	Indicați mărimea medie a spaţiului fiziologic interocluzal:
	

	126
	Indicați măsurile efectuate după obţinerea amprentei duble:
	

	127
	Indicați materialele cu care se pot realiza înregistrările interocluzale:
	

	128
	Indicați materialele utilizate la sablarea componentei metalice la confecţionarea punţilor dentare metalo-ceramice:
	

	129
	Indicați materialul utilizat pentru fixarea punții dentare pe dinţii stîlpi:
	

	130
	Indicați materialеlе din care pot fi confecţionate protezele dentare:
	

	131
	Indicați metoda de fixare a poziţiei ocluziei centrice determinată cu ajutorul şabloanelor şi a bordurilor de ocluzie din ceară:
	

	132
	Indicați metodele de determinare a dimensiunii verticale de ocluzie:
	

	133
	Indicați metodele de marcare cu care se efectuează înregistrarea relaţiei de ocluzie centrică şi a opoziţiei de ocluzie centrică:
	

	134
	Indicați metodele de retracţie a gingiei pentru obţinerea amprentei fidele din zona subgingivală a coletului dentar:
	

	135
	Indicați o altă caracteristică, decît topografia breşei, de care depinde forma corpului de punte:
	

	136
	Indicați particularităţile preparării dinţilor stâlpi în punţile dentare:
	

	137
	Indicați poziția în care acţionează forţele orizontal – sagitale asupra corpului de punte în zona frontală a arcadei dentare la maxilă:
	

	138
	Indicați prima etapă clinică la confecţionarea punţilor dentare metalo-ceramice:
	

	139
	Indicați primele etape de laborator la confecţionarea punţii dentare metalo-acrilice cu componenta metalică întreg turnată:
	

	140
	Indicați primele etape de laborator la confecţionarea punţilor dentare din metalo-ceramică:
	

	141
	Indicați profunzimea la care se prepară dinţii stîlpi, în puntea dentară metalo- acrilică cu componenta metalică întreg turnată:
	

	142
	Indicați punțile dentare la confecționarea cărora se recomandă corpul de punte în semişa:
	

	143
	Indicați raportul corpului de punte din două bucăţi cu procesul alveolar în sectorul lateral al arcadei dentare:
	

	144
	Indicați relieful ocluzal a punţii dentare în sectoarele laterale, în scopul restabilirii eficacităţii masticatorii:
	

	145
	Indicați simptomele intraorale a edentaţiei parţiale:
	

	146
	Indicați tipul amprentei obținute la confecţionarea punţilor dentare din porţelan:
	

	147
	Indicați tipul amprentelor care se obțin la confecţionarea punţilor dentare din metalo-ceramică:
	

	148
	Indicați trăsătura care se determină în a doua situaţie clinică la determinarea ocluziei centrice:
	

	149
	Indicați zona în care poate fi confecţionată puntea dentară din două bucăţi:
	

	150
	Individualizarea contactelor ocluzale în puntea dentară mixtă din două bucăţi se efectuează:
	

	151
	Individualizarea reliefului ocluzal a punţii dentare din două bucăţi se efectuează:
	

	152
	Kopeikin clasifică punţile dentare în felul următor:
	

	153
	Kopeikin clasifică punţile dentare în:
	

	154
	Kopeikin clasifică punţile dentare în:
	

	155
	La absenţa incisivului central superior, prezenţa dinţilor limitrofi breşei sănătoşi concepţia modernă prevede utilizarea:
	

	156
	La absenţa incisivului lateral superior şi prezenţa dinţilor limitrofi breşei mobili de gr.I concepţia modernă prevede:
	

	157
	La absenţa primului molar inferior, prezenţa dinţilor limitrofi breşei sănătoşi şi fără semne de deformaţie ale arcadelor dentare concepţia modernă de tratament protetic prevede utilizarea:
	

	158
	La absenţa primului molar la mandibulă atrofia parodontului dinţilor stîlpi cu 1/2 şi afecţiuni odontale coronare însă restituite prin obturaţii, ca dinţi stîlpi în puntea dentară vor fi incluşi următorii dinţi:
	

	159
	La absenţa primului molar la mandibulă cînd dintele antagonist are contact cu 2/3 a molarului doi mandibular, iar dinţii limitrofi breşei sînt sănătoşi şi nu și-au schimbat poziţia se va confecţiona:
	

	160
	La alegerea dinţilor stîlpi în puntea dentară se ţine cont de:
	

	161
	La atrofia parodontului mai mult de ¾ conform odontoparodontogramei dupa Kurleandski starea funcţională scade cu:
	

	162
	La colet dinţii stîlpi la confecţionarea punţilor dentare întreg turnate se prepară:
	

	163
	La confecţionarea coroanelor de înveliş fizionomice metalo-ceramice pragul se formează:
	

	164
	La confecţionarea punţilor dentare adezive dinţii limitrofi breşei se prepară:
	

	165
	La confecţionarea punţilor dentare metalo-acrilice cu componenta metalică întreg turnată dinţii stîlpi se prepară în profunzime:
	

	166
	La determinarea indicaţiilor către tratamentul edentaţiei parţiale cu punţi dentare este necesar ca la prezenţa dinţilor restanţi sănătoşi suma coeficienţilor dinţilor absenţi să fie:
	

	167
	La etapa clinică de probă a punţii dentare metalice întreg turnate se examinează:
	

	168
	La etapa de probă a elementelor de agregare a punţii dentare din două bucăţi se apreciază:
	

	169
	La etapa de probă a punţii dentare din două bucăţi se apreciază:
	

	170
	La modelarea reliefului ocluzal al corpului punţii dentare în sectorul lateral al arcadelor dentare se ia în consideraţie:
	

	171
	La prezenţa numai a molarilor trei la mandibulă edentaţia parţială va corespunde următoarei clase după Kennedy:
	

	172
	Marcați avantajele punţii dentare întreg turnate:
	

	173
	Marcați etapele de laborator după realizarea componentei metalice la confecţionarea coroanelor de înveliş metalo-ceramice:
	

	174
	Marcați forma corpului de punte dentară în sectorul lateral, indiferent de structură:
	

	175
	Nivelarea planului protetic la pregătirea câmpului protetic în tratamentul cu punţi dentare se efectuează:
	

	176
	Numiți avantajele punţii dentare întreg turnate:
	

	177
	Numiți dinții utilizați în calitate de stîlpi, la absenţa primului molar şi premolarului doi la mandibulă cînd toţi dinţii restanţi sînt sănătoşi:
	

	178
	Numiți etapele de laborator la realizarea componentei metalice a coroanelor de înveliş metalo-ceramice:
	

	179
	Numiți protezele dentare folosite la tratamentul edentaţiei parţiale:
	

	180
	Obiectivele preparării dinţilor stîlpi pentru puntea dentară depind de:
	

	181
	Obţinerea amprentei duble în două etape prevede:
	

	182
	Obţinerea amprentei duble în două etape prevede:
	

	183
	Particularităţile preparării dinţilor stîlpi la confecţionarea punţilor dentare depinde de:
	

	184
	Pentru poziţia de ocluzie centrică sunt caracteristice următoarele semne:
	

	185
	Posibilitatea tratamentului protetic cu punţi dentare depinde de:
	

	186
	Poziţionarea modelelor în simulator în relaţie centrică se va efectua:
	

	187
	Precizați avantajele punţilor dentare din acrilat:
	

	188
	Precizați breşele arcadelor dentare, indicate pentru punţile turnate:
	

	189
	Precizați ce formă trebuie să aibă corpul de punte în sectorul frontal, în scopul normalizării esteticii:
	

	190
	Precizați ce include a două etapă clinică la confecţionarea punţilor dentare din metalo-ceramică:
	

	191
	Precizați ce include a doua etapă de confecţionare a punţilor dentare metalo-acrilice cu componenta metalică întreg turnată:
	

	192
	Precizați ce include etapa definitivă la confecţionarea punţilor dentare din metalo-ceramică:
	

	193
	Precizați ce include prima etapă clinică la confecţionarea punţilor dentare din metalo-ceramică:
	

	194
	Precizați ce include prima etapă de confecţionare a punţilor dentare metalo-acrilice cu componenta metalică întreg turnată:
	

	195
	Precizați ce prevede pregătirea preprotetică a cavităţii orale:
	

	196
	Precizați cele mai favorabile forme de prag la confecţionarea punţilor dentare metalo-ceramice:
	

	197
	Precizați clasificarea arcadelor dentare, după dimensiunea breşelor:
	

	198
	Precizați consecutivitatea etapelor clinice de confecţionare a punţii dentare din acrilat:
	

	199
	Precizați consecutivitatea etapelor clinice de confecţionare a punţilor dentare întreg turnate (dintr-o bucată):
	

	200
	Precizați cum sunt clasificate punțile dentare, după material:
	

	201
	Precizați cum sunt clasificate punțile dentare, după particularităţile de construcţie:
	

	202
	Precizați cum sunt clasificate punțile dentare, după principiul de fixare:
	

	203
	Precizați elementele fundamentale ale ocluziei centrice:
	

	204
	Precizați etapa finală de laborator la confecţionarea punţilor dentare întreg turnate:
	

	205
	Precizați etapa finală la confecţionarea punţii dentare din acrilat:
	

	206
	Precizați etapele clinice la confecţionarea punţilor dentare din porţelan:
	

	207
	Precizați etapele de laborator după realizarea componentei metalice la confecţionare a punţilor dentare din metalo-ceramică:
	

	208
	Precizați etapele de laborator la confecţionarea coroanelor metalice de înveliş întreg turnate:
	

	209
	Precizați etapele de laborator la confecţionarea punţilor dentare metalo-ceramice:
	

	210
	Precizați grupele în care sunt sistematizați factorii etiologici în edentaţiile parţiale:
	

	211
	Precizați indicii electroodontodiagnosticii în normă:
	

	212
	Precizați indicii medii ai rezistenţei paradontului dinţilor la bărbaţi după Haber:
	

	213
	Precizați lăţimea pragului la prepararea dintelui în zona coletului pentru coroana de înveliş metalo-ceramică:
	

	214
	Precizați pentru care tip de amprentă se utilizează materialele amprentare din grupul alginatelor:
	

	215
	Precizați punţile dentare în care este indicat corpul de punte în formă de semişa:
	

	216
	Precizați raportul corpului de punte cu procesul alveolar în sectorul frontal la maxilarul superior în punţile dentare acrilice:
	

	217
	Precizați raportul corpului de punte metaloceramică cu procesul alveolar în sectorul frontal, în scopul normalizării foneticii:
	

	218
	Precizați situaţiile clinice de care depinde tactica determinării ocluziei centrice în edentaţiile parţiale:
	

	219
	Precizați tactica medicului în caz de inserţie dificilă a punţii dentare pe dinţii stîlpi:
	

	220
	Precizați zona în care corpul de punte suspendat, este indicat la restabilirea integrităţilor arcadelor dentare:
	

	221
	Prepararea dinţilor stîlpi la confecţionarea punţilor dentare din acrilat se efectuează:
	

	222
	Prezenţa molarului trei la mandibula din stînga şi absenţa tuturor celorlalţi dinţi va corespunde următoarei clase după Kennedy:
	

	223
	Prima situaţie clinică la determinarea ocluziei centrice în edentaţiile parţiale se caracterizează prin prezenţa:
	

	224
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